IAB(")H LER BOHLER $290 MICROCLEAN

SCHNELLARBEITSSTAHLE

Anwendungssegmente

| Zerspanungswerkzeuge |

Verflighare Produktvarianten

Langprodukte* | | Bleche

* Die angegebenen Daten beziehen sich ausschlief3lich auf Langprodukte. Beachten Sie Hinweise am Ende des Datenblatts (pdf).

Produktbeschreibung

BOHLER $290 MICROCLEAN - ,,Der Harte*

Dieses Briickenmaterial zwischen Hartmetall und Schnellarbeitsstahl eroffnet durch seine auRergewdhnliche Legierungslage eine Harte von
bis zu 70 HRC. Neben der Warmharte und der guten VerschleiRbestandigkeit ist auch die Druckbelastbarkeit eine der wichtigsten
Eigenschaften dieser pulvermetallurgischen Schnellarbeitsstahlgtite.

Schmelzroute

| Pulvermetallurgie |

Eigenschaften

Zahigkeit und Duktilitéat : gut
VerschleiBbestandigkeit : sehr hoch
Druckfestigkeit : sehr hoch
Kantenstabilitét : sehr hoch
Schleifbarkeit : gut

Warmhérte : sehr hoch
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Verwendung

> Kaltumformen, Pragen > Schneiden, Stanzen, Feinschneiden > Abwalzfraser, StoRwerkzeug
> Pulverpressen > Sonder-Schneidwerkzeuge > VerschleiRteile

Chemische Zusammensetzung (Gew. %)

C Cr Mo V W Co
2,0 3,8 2,5 51 14,3 11,0

voestalpine BOHLER Edelstahl GmbH & Co KG VoeStG I pl ne

https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/ ONE STEP AHEAD.


https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/

M BOHLER

SCHNELLARBEITSSTAHLE BOHLER $290 MICROCLEAN
Materialeigenschaften
Druck- Schleifbarkeit Warmharte Zahigkeit Verschleil3- Schneidhaltigkeit
belastbarkeit widerstand
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Lieferzustand
Gegluht
Harte (HB) max. 350

Warmebehandlung

Spannungsarmgliihen

Temperatur

600 bis 650 °C

Langsame Ofenabkiihlung. || Zum Spannungsabbau nach umfangreicher Zerspannung oder bei
komplizierten Werkzeugen. || Haltedauer nach vollstandiger Durchwarmung 1 bis 2 Stunden in
neutraler Atmosphaére.

Harten und Anlassen

1.150 bis 1.210

Salzbad, Vakuum || Vorwarmen: 1. Stufe ~ 500 °C, 2. Stufe ~ 850 °C, 3. Stufe ~1050 °C ||
Austenitisieren: 1150 - 1210 °C, Haltedauer nach vollstandigem Durchwéarmen 80 Sekunden,

Temperatur °C maximal 150 Sekunden, um Werkstoffschadigungen durch Uberzeiten zu vermeiden. ||
Abschrecken: Ol, Warmbad (500 - 550 °C), Gas
Langsames Erwarmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Austenitisieren ||
Temperatur 550 bis 580 °C Verweildauer im Ofen 1 Stunde je 20 mm Werkstoffdicke (mindestens 1 Stunde) || langsames

Abkuhlen auf Raumtemperatur zwischen jedem Anlassschritt || 3 maliges Anlassen empfohlen ||
Haérte siehe Anlassschaubild
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ZTU-Schaubild fiir kontinuierliche Abkihlung

o § NREH §: Iy m Austenitisierungstemperatur: 1210°C
166 Haltedauer: 180 Sekunden
N
N A....Austenit
B....Bainit
900 A3 Egarlbtld
o ATK Bl AV A ..Perlit
. 800 bt 2 L M....Martensit
= l&‘ XM 73/—\“ RA...Restaustenit
@ 700
E o AT Probe | A | HV10 [Probe | A [HV10
f’g \ a 0,40 | 842 f 12,5 562
2 500 —\ »:
] \ J\ b |110| 864 | g | 230 | 476
£ 400
- \ c 3,0 | 737 h 65,0 | 444
It
300 N{M2 6) i
\s Niacer i d |55 678 j |180,0 | 418
00 1 e 80 | 626
RN ,
t|d g L i
0
107 |Io° 10' 10 108 10* 1¢ 108
Sekunden / Seconds
2 4 8 15 30 S R 25
Zeit / Time Minuten / Minutes Stunden / Hours Tage/ Days
Gefligemengenschaubild
Abkiihlungsparameter / Cooling parameter .
A= 104 109 102 101 10° 10! 102 10 A....Austenit
10 a b cdef g h ~ B....Bainit
109015 K....Karbid
o g™ PIT R+ - o™ P....Perlit
L I T M....Martensit
5 O CHEIT . — _: RA...Restaustenit
‘E, 7 (l) = P i1
g =S gl 1....Werkstiickrand
o © 20| 2....Werkstiickzentrum
£ . M ] 3....Jominyprobe: Anstand von der Stirnflache
by L]
G\; L g2lo
£, M H‘i £
S 3
) |
1
0 108
e R
1 /// 8!| Luft
/ 4 1 /2 Alr E
102
R g
7 Y is
anZ Vi I
2 1 // , a5
1P 10' 1@ x;J’ 10t 16

Kiihlzeit von 800°C auf 500°C in Sekunden / Cooling time in sec. from 800°C to 500°C
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Anlassschaubild

842°F 932°F 1022°F 1112°F 1202°F Haltedauer 3x2 Stunden
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Hérte /Hardness (HRC)
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Anlasstemperatur / Tempering Temperature (°C / °F)

Physikalische Eigenschaften

Temperatur (°C) 20
Dichte (kg/dm3) 8,3
Warmeleitfahigkeit (W/(m.K)) 19
Spezifische Warmekapazitat (kJ/kg K) 0,41
Spez. elektrischer Widerstand (Ohm.mmz2/m) 0,56
Elastizitatsmodul (103N/mm?) 242
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Warmeausdehnungen zwischen 20°C und ...

Temperatur (°C) 100 200 300 400 500 600 700
Warmeausdehnung (10-¢ m/(m.K)) 9,6 10 10,3 10,6 10,9 11,2 11,6

Falls zusatzlich zu Langprodukten weitere verfligbare Produktvarianten angefihrt sind, berticksichtigen Sie bitte, dass sich diese in Bezug
auf Schmelzverfahren, technische Daten, Liefer- und Oberflachenzustand sowie verflighbare Produktabmessungen unterscheiden kdnnen.
Fiir verbindliche technische Spezifikationen, sonstige Anforderungen und Abmessungen wenden Sie sich bitte an unsere regionalen
voestalpine BOHLER Vertriebsgesellschaften. Die Angaben in diesem Prospekt sind unverbindlich und gelten als nicht zugesagt; sie dienen
vielmehr nur der allgemeinen Information. Diese Angaben sind nur dann verbindlich, wenn sie in einem mit uns abgeschlossenen Vertrag
ausdricklich zur Bedingung gemacht werden. Messdaten sind Laborwerte und kdnnen von Praxisanalysen abweichen. Bei der Herstellung
unserer Produkte werden keine gesundheits- oder ozonschadigenden Substanzen verwendet.
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